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ᴆ

Continuous Operation Test

IF=350mA Ta=25℃ × 1000hrs

IF=350mA Tj=140℃ × 1000hrs

ᵞ

LowTemperature Storage Test
-40℃× 1000 hours

High Temperature Storage Test
100℃× 1000 hours

Moisture-proof Test
85℃, 85%RH for 500 hours

‛ ‖₯

Thermal ShockTest
-40℃×30mB5 ter m m mm mp0

℃
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