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附件

元素检测流程图

样品中的 Pb/Cd/Hg 按照下述流程被完全消解。

电感耦合等离子体发射光
谱仪/原子吸收光谱

数据

预处理

量取

溶液

过滤

残留物

1) 碱熔法/灰化
2) 酸溶解

用微波消解仪/电热板/
热消解器进行酸消解
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附件

六价铬检测流程图

预处理

量取

金属

沸水萃取

加入 1,5-二苯
碳酰二肼显色

数据
.

紫外-可见光分

光光度计

加入 1,5-二苯碳
酰二肼显色

紫外-可见光

分光光度计

非金属

调整 pH

数据

超声溶解

ABS/PC/PVC 其它

在 150~160°C
条件下消解
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附件

PBB(s)/PBDE(s)/Phthalates 检测流程图

预处理

量取

用溶剂萃取

浓缩/稀释
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